
Faktoren zur Ermittlung 
der Reibbeiwerte (Gleitreibwerte): 

Material
Ladefläche

Material
Ladegut

Gleitreibungszahl µ

trocken nass fettig

Holz Holz 0,20-0,50 0,20-0,25 0,05-0,15
Metall Holz 0,20-0,50 0,20-0,25 0,02-0,10
Metall Metall 0,10-0,25 0,10-0,20 0,01-0,10
Beton Holz 0,30-0,60 0,30-0,50 0,10-0,20
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